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W zalgczeniu przesylamy pytania potencjalnych oferentow oraz
odpowiedzi Zamawiajacego:

Dot. zadania 1 poz. 2
Czy Zamawiajgcy dopusci w poz. 2 rekawiczki nitrylowe bezpudrowe, niesterylne, z
wewngirzna warstwa polimerowa, powierzchnia zewnetrzna mikroteksturowana z
dodatkowa widoczna teksturg na koncach palcow?
Odp. Zamawiajacy dopusci pod warunkiem spelnienia innych wymagan SIWZ,
Dot. zadania 1 poz, 2
Czy Zamawiajacy dopusci w poz. 2 rekawiczki nitrylowe o grubosciach pojedyncze;
scianki: palec 0,10-0,12mm, dlon 0,07-0,08mm, mankiet 0,05-0,07mm?
Odp. Zamawiajacy dopusci pod warunkiem spelnienia innych wymagan SIWZ.
Dot. zadania 1 poz.2
Czy Zamawiajacy dopusci w poz. 2 rekawiczki nitrylowe przebadane na izopropanol
minimum 60 minut i etanol minimum 20 minut, co potwierdza raporty z badan?
Odp. Zamawiajacy dopusci pod warunkiem spetnienia innych wymagan SIWZ.
Dot. zadania 2 poz. 2
Czy Zamawiajgcy dopusci w poz. 2 rekawiczki chirurgiczne lateksowe pudrowane o
nieznacznych réznicach w grubosciach pojedynczej scianki, tj.: palec 0.21-0,23mm,
mankiet 0,15-0.17mm, spelniajace pozostale wymagania?
Odp. Zamawiajacy dopusci pod warunkiem spelnienia innych wymagan SIWZ,
Zadanie 1, poz. 1
1. Czy Zamawiajgcy dopusci rekawice lateksowe, niesterylne, kolor naturalny,
pudrowane, mikroteksturowane na opuszkach palcow, o grubosci na palcu min.
0.12mm 1 dfoni min. 0,09mm, poziom AQL 1,5, szeroko$¢ rekawic zgodnie z
wymaganiami zamawiajgcego?
Odp. Zamawiajacy dopusci
Zadanie 1, poz. 2
1. Czy Zamawiajgcy dopusci rekawice nitrylowe, kolor niebieski, chlorowane od
wewngtrz, powierzchnia palcow mikroteksturowana o grubosci na palcu min.
0.10mm, na dloni min. 0.06mm oraz mankiecie min. 0,05mm. Sila zrywania 6N w




calym okresie przechowywania, AQL 1.5. Rgkawce zgodne z norma EN 455- 1,2,3 .4
oraz przebadane i odporne na alkohole: izopropanol i etanol — poziom odpornosci
min. 25min, pakowane po 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilogci?

Odp. Zamawiajacy dopusci

Dotyczy zad. 1 poz. 1

Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie rekawic posiadajgcych mankiet o grubosci 0.09 +/-

0.0l mmiAQL 1.5.7

Odp. Zamawiajacy dopusci

Dotyczy zad. 1 poz. 2

Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie rekawic nitrylowych pokrytych polimerem z

zewnatrz i chlorem wewnatrz, posiadajace powierzchni¢ chropowats tylko na palcach, o

grubosci: mankiet 0.07 +/- 0.01 mm, dtons 0.09 +/- 0.01 mm.

Odp. Zamawiajacy dopusci

Dotyczy zad. 1 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice w opakowaniach a’200 sztuk z odpowiednim

przeliczeniem ilosci opakowan.

Odp. Zamawiajacy dopusci

Dotyczy zad.l poz. 2

Zwracamy si¢ z prosbg o odstgpienic od wymogu odpornosci na przenikanie substancii:

etanol 1 1izopropanol min. 25 min.

Regkawice ktore pragniemy Panstwu zaoferowaé zostaly przebadane na substancje
chemicznce najczgsciej stosowane w dezyntekeji w placéwkach medycznych:

50% kwas siarkowy >480min/6 poziom

10-13% Podchloryn sodu >480min/6 poziom

0,1% Fenol >480min/6 poziom

36% Formaldehyd >60min/3 poziom

5% Bromek etydyny >480min/6 poziom

50% Glutaraldehyd >480min/6 poziom

1.5% Metanol w wodzie >480min/6 poziom

40% wodorotlenek sodu >480min/6 poziom

10% kwas octowy >60 min / 3 poziom

70% izopropanol >10 min/1 poziom

4% chlorheksydyna >480 min/6 poziom

Odp. Zgodnie z STWZ,

Dotyczy zad. 2 poz. 2

Czy Zamawiajgcy dopusci rekawice o grubosei: mankiet 0.18 +/- 0.01 mm, palce 0.22 +/-
0.01 mm.

Odp. Zamawiajacy dopusci

Dotyczy zad. 2 poz. 2

Czy Zamawiajgcy miat na mysli rekawice pakowane w koperte parami i zbiorczo w karton
po 50 par ?

Odp. Zamawiajgcy dopusci

Pytania dot. asortymentu:

Zadanie 1, poz. 1: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie rekawic o gladkiej
powierzchni z chropowata powierzchng palcéw — co umozliwia pewny chwyt narzedzia, o
grubosci pojedynczej Scianki: mankiet >0,06mm, dton >0,08mm, palec >0,10mm, o sile




zrywania przed przySpieszonym starzeniem 6,3+8,0N, AQL = 1,5? Wszystkie pozostale
zapisy zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiajgcy dopusci

Zadanie 1, poz. 2: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg na zaoferowanie rekawic wewnetrznie
chlorowanych. o gladkiej powierzchni z chropowatg powierzchng palcéw — co umozliwia
pewny chwyt narzedzia, o grubosci pojedynczej $cianki: mankiet >0,05mm, dton >0,06mm,
palec 20.07mm, AQL = 1,5, raport z badania na alkohole: izopropanol i etanol na poziomie
I (powyzej 10 min.)? Wszystkie pozostate zapisy zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zadanie 2, poz. 2: Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zaoferowanie rekawic
sterylizowanych w tlenku etylenu, z AQL = 1,57

Odp. Zamawiajacy dopusci

Pytania dot. wzoru umowy:
1. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze dostawy odbywad si¢ beda w dni robocze 1j. od
poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odp. Tak
2. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg aby kara umowna w przypadku odstapienia od
umowy naliczana byta od niezrealizowanej czesci umowy?
Odp. Zamawiajacy nie wyrazi zgody

3. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg na zapisanie w § 9 ust. 9 zdania o tresci: ,.Przed
odstapiemem  od umowy Zamawiajacy wezwie Wykonawce do nalezytego
wykonania umowy™?

Odp. Zamawiajacy nie wyrazi zgody

Zadanie 1, poz.1

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice o grubodciach: palec: 0,10 mm +/-0,02, dton: 0,10 mm
+/-0.02 oraz mankiet: 0.06 mm +/-0,02, sifa przed starzeniem > 6,9 N | AQL 1,5, szerokoéci:
XS 76 mm +/-3, S 84 mm +/-3, M 94 mm +/-3, L 105 mm +/-3, XL, 113 mm +/-3?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza.

Pakiet 1, poz.2

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice chlorowane od wewngtrz, polimerowane od strony
roboczej. teksturowane na koncach palcow, grubosci: palec: 0,08 mm +/-0,02, dtoa: 0,07
mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,06 mm +/-0,02, szerokosci dla rozmiarow XS <80mm, XL
=110 mm, pozostate zgodne z wymaganymi, rekawice w opakowaniu a’200 sztuk z
odpowiednim przeliczeniem ilosci?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci rgkawice w opakowaniach a’200 sztuk dla rozmiaréw XS -L
oraz a’ 180 sztuk dla XL z przeliczeniem ilosci na 3500 opakowan?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci rekawice wewnetrznie chlorowane |, teksturowane na koncach
palcow, grubosci : palec: 0,12 mm +/-0,02, dton: 0,07 mm +/-0,02, mankiet: 0,06 mm +/-
0.02, AQL 1,5, szerokosci: XS 77 mm +/-3, S 85 mm +/-3. M 96 mm +/-3, L 105 mm +/-3,



XL 112 mm +/-3, oraz czy Zamawiajacy odstgpi od wymogu by rekawice przebadane byly
na alkohole: izopropanol 1 etanol?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zadanie 2, poz.2

Czy Zamawiajacy dopusci rgkawice ze specjalng warstwg antyposlizgowa na calej
powierzchni, grubosei : palec: 0,22 mm +/-0,02, dlon: 0,20 mm +/-0,02, mankiet: 0,18 mm
+/-0,02, proteiny 94 pg/g, rozmiar 6 szerokos¢ 72 mm +/-4, rozmiar 8 szeroko$é 108 mm
+/-57 Pozostale wymagania zgodnie z STWZ.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza

Zadanie 2, poz.2

Czy Zamawiajacy dopusci rgkawice z makroteksturg na calej powierzchni, poziom protein
89 ug/g. grubosci: palec: 0,16 mm +/-0,02, dtofr: 0,14 mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,12 mm
+/-0,02, sita zrywu przed starzeniem >9N, szerokodci dla rozm. 6 78 mm +/-4? Pozostale
wymagania zgodnie z SIWZ,

Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Zadanie 1, poz. 1

Prosimy ~Zamawiajgcego o dopuszczenie rekawic o powierzchni  zewnetrznej
mikroteksturowanej zapewniajacej lepszg chwytnosé, poziom AQL < 1,5,

Odp. Zamawiajacy dopuszeza pod warunkiem spelnienia pozostalych wymagan SIWZ
Zadanie 1, poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic polimeryzowanych od  strony
wewnetrznej, zewnatrz mikroteksturowanych, co zwigksza chwytnos¢ rekawic. Pragniemy
nadmieni¢. Ze polimeryzowanie powierzchni ma na celu wprowadzenie poslizgu, co jest
zwlaszcza wazne przy zakladaniu rekawic. Zwigkszenie poslizgu nie jest jednak pozadane
od strony roboczej, gdzie podczas zabiegu manipuluje si¢ narzedziami,

Odp. Zamawiajacy dopuszcza pod warunkiem spelnienia pozostatych wymagan SIWZ
Zadanie 1, poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie rekawic w kolorze niebiesko — filoletowym.

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza

Zadanie 1, poz. 2

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszezenic rekawic nitrylowych bezpudrowych o powierzehni
zewngtrzne] mikroteksturowanej z dodatkows teksturg na palcach, wewngtrznie
polimeryzowanych lub/i chlorowanych o grubosei na palcu min. 0.1 + 0,02 mm, na doni i
mankiecie min. 0,06 = 0.0]1 mm.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o dopuszezenie rekawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla

rozm. XL).

Odp. Zamawiajacy dopusci

Zadanie 2, poz. 1

Prosimy Zamawigjgcego o dopuszezenie wysokiej klasy rekawic chirurgicznych
antyalergicznych, bezpudrowych, polsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych,
rojwarstwowych,  Powierzchnia zewnetrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnetrzna
100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwg silikonu, co uniemozliwia kontakt dloni z
protetnami lateksu, dajgc jednoczesnie komfort uzytkowania naturalnej gumy przy
jednoczesnie wysokiej barierowosci  syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie
rozwigzanie. Obnizony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par,



sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podtuznymi i
poprzecznymi  wzmocnieniami.  Opakowanie  zewngtrzne  hermetyczne  foliowe
podcisnieniowe.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zadanie 2, poz. 2

Prosimy Zamawiajagcego o dopuszczenie rekawic o powierzchni  zewngtrznej
mikroteksturowane) na cate) powierzchni zapewniajacej lepsza chwytnosc.

Odp. Zgodnie z SIWZ,

Zadanie 2, poz. 2

Prosimy o wyjasnienie czy rekawice maja by¢ produkowane zgodnie z normg ISO 13485,
ISO 9001, ISO 14001 1 OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki
notyfikowanej?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza

Zadanie 2, poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie ¢zy poziom protein ma by¢ potwierdzony
raportem niezaleznego laboratorium od producenta zalgeczonym do oferty?

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza



